
ТЕСТ :  ЗВАРНІ З’ЄДНАННЯ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І
ВИЗНАЧЕННЯ

-Запитання:

1.     Що таке притуплення кромки?

2.     Що таке зазор?

3.     Що називають кутом скосу кромки?

4.     Що таке кут розчищення кромок?

5.     Що таке підсилення шва?

6.     Що називають валиком?

7.     Що таке глибина проплавлення?

8.     Що називається коренем шва?

9.     Що таке шар?

10. Що називається проходом?

Варіанти відповідей:

1.    Кут між скошеними кромками.

2.    Метал, наплавлений або переплавлений за один прохід.

3.    Частина зварного шва, де дно зварювальної ванни перетинає поверхню 

основного металу.

4.    Ділянка зварного шва, яка при зварюванні знаходиться в рідкому стані.

5.    Заглиблення, яке утворене в зварній ванні тиском газів полум'я або дуги.

6.    Нероз'ємне з'єднання виконане зварюванням.

7.    Кут між площиною скосу кромки і торцем.

8.    Одноразове переміщення в одному напрямку джерела нагрівання.

9.    Переплавлений присаджувальний метал, введений у зварну ванну до основного 

металу.

10.    Метал, призначений для введення у зварну ванну до розплавленого основного 

металу.

11.    Відстань між притупленнями кромок.

12.    Найбільша глибина розплавленого основного металу в перерізі шва.



13.    Частина металу зварного шва, утворена одним або двома валиками, які 

розташовані на одному рівні поперечного перерізу шва.

14. Ділянка зварного з'єднання, утворена в результаті кристалізації металу 

зварювальної ванни. 

15.    Прямолінійний або криволінійний зріз кромки, яка підлягає зварюванню.

16.    Частина металу шва, яка виступає над поверхнею зварювальних   деталей.

17.    Торцеві поверхні деталей, які підлягають зварюванню.

18.    Сплав, утворений переплавленими основним і наплавленим металами.

19.    Нескошена частина торця кромки.

20.    Вказати неможливо. 


